
Scrap and alloy surcharges in Asia, Metric Tons 

Valid from 1st of March 2024 

 

Scrap surcharge, EUR/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

Scrap 391,98 470,38 431,18 399,82 470,38 431,18
Chromium (Cr) 41,88 50,25 46,06 49,41 59,30 54,36
Nickel (Ni) 135,05 162,07 148,56 159,36 191,24 175,30
Molybdenum (Mo) 421,08 505,29 463,19 496,87 596,25 546,56
Vanadium (V) 169,82 203,78 186,80 200,39 240,46 220,42
Silicon (Si) 12,45 14,94 13,69 14,69 17,63 16,16
Manganese (Mn) 6,85 8,22 7,53 8,08 9,69 8,89

Alloy surcharge, EUR/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

010V 33,16 39,83 36,54 39,12 46,94 43,03
047A 1045 7,82 9,42 8,62 9,25 11,11 10,22
123A (4120) 100,02 120,03 110,07 118,07 141,72 129,90
124Q 218,10 261,75 239,97 257,40 308,87 283,09
126H 4118 78,24 93,89 86,07 92,38 110,78 101,62
146S 246,28 295,54 270,91 290,56 348,71 319,63
152B 8219 122,61 147,15 134,88 144,66 173,55 159,15
152C 193,74 232,50 213,12 228,59 274,29 251,44
152G 8620 188,31 226,01 207,16 222,19 266,64 244,41
157B 4320 mod 695,37 834,42 764,89 820,55 984,68 902,62
157C 4320 384,09 460,91 422,50 453,18 543,86 498,52
157D 4320 384,09 460,91 422,50 453,18 543,86 498,52
157G 4319 382,40 458,87 420,63 451,22 541,46 496,39
158Q 616,50 739,82 678,21 727,46 873,01 800,28
159B 418,68 502,43 460,55 494,07 592,85 543,51
159Q 420,81 504,92 462,87 496,56 595,88 546,18
197A 1181,62 1417,94 1299,7

8
1394,38 1673,20 1533,79

225A / 225C 319,90 383,83 351,91 377,42 452,91 415,21
234K 52,01 62,41 57,17 61,35 73,62 67,48
236F 62,24 74,68 68,46 73,44 88,11 80,73
236Q 77,89 93,44 85,71 91,93 110,34 101,09
236Y 82,51 99,05 90,78 97,36 116,83 107,14
236Z 83,93 100,74 92,38 99,05 118,87 109,00
245S 540,93 649,13 594,99 638,29 765,96 702,12
248D 356,17 427,39 391,74 420,28 504,30 462,24
253A 562,09 674,47 618,28 663,27 795,92 729,60
253F 521,73 626,11 573,92 615,70 738,84 677,23
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Alloy surcharge, EUR/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

253L 566,36 679,63 622,99 668,34 801,97 735,20
253S 562,71 675,18 618,90 663,98 796,72 730,31
254R 557,82 669,32 613,57 658,20 789,79 724,00
255G 624,77 749,69 687,28 737,24 884,66 810,95
256G 703,81 844,56 774,23 830,51 996,59 913,55
258D 798,32 958,01 878,17 942,00 1130,40 1036,25
275A 465,80 558,89 512,39 549,64 659,54 604,59
277L 413,08 495,67 454,42 487,41 584,94 536,22
277Q 413,08 495,67 454,42 487,41 584,94 536,22
280T 42,50 51,03 46,77 50,15 60,19 55,21
280X 32,72 39,30 36,01 38,68 46,41 42,50
297A 1401,76 1682,09 1541,9

7
1654,09 1984,92 1819,46

322D 4130 139,23 167,15 153,19 164,31 197,20 180,75
326C 4140 135,41 162,44 148,92 159,77 191,69 175,69
327A 190,09 228,14 209,12 224,32 269,22 246,81
355B 4340 410,41 492,56 451,49 484,29 581,21 532,75
356D 369,87 443,84 406,85 436,46 523,77 480,12
397A 1401,76 1682,09 1541,9

7
1654,09 1984,92 1819,46

398Q 606,10 727,29 666,65 715,10 858,16 786,68
420G 364,44 437,35 400,90 430,06 516,03 473,00
453C 589,47 707,37 648,42 695,54 834,69 765,07
455A 725,60 870,79 798,24 856,29 1027,54 941,91
472A 204,67 245,66 225,12 241,57 289,85 265,66
477L 286,02 343,19 314,56 337,50 404,99 371,20
481C 29,87 35,83 32,81 35,21 42,23 38,76
482A 68,99 82,78 75,93 81,44 97,71 89,53
494A 317,23 380,71 348,97 374,31 449,17 411,74
495B 544,40 653,31 598,81 642,38 770,85 706,66
498A 707,37 848,83 778,05 834,69 1001,66 918,18
499Q 1001,75 1202,16 1101,9

5
1182,06 1418,47 1300,31

510A 1053 8,54 10,31 9,42 10,14 12,18 11,11
528Q 136,74 164,13 150,44 161,37 193,65 177,55
591A 65,70 78,86 72,28 77,53 93,09 85,26
677L 180,22 216,32 198,27 212,67 255,26 233,92
803A 67,31 80,73 74,06 79,40 95,31 87,31
803D 68,64 82,42 75,48 81,00 97,18 89,09
803Q 68,82 82,60 75,66 81,18 97,45 89,27
821L 151,59 181,91 166,71 178,89 214,63 196,76
822C 485-3 171,60 205,92 188,76 202,45 242,99 222,72
824B 165,55 198,71 182,18 195,42 234,46 214,90
824Q 168,75 202,45 185,64 199,07 238,90 218,99
825B 199,69 239,70 219,70 235,70 282,82 259,26
826B 273,40 328,08 300,78 322,66 387,20 354,93
827B 325,32 390,40 357,86 383,91 460,64 422,23
831B 485-1 116,29 139,59 127,94 137,19 164,66 150,97
832K 485-2 141,90 170,26 156,13 167,42 200,94 184,13
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837S 78,86 94,60 86,78 93,09 111,67 102,34
X300 478,16 573,83 525,99 564,22 677,05 620,68
X500 136,74 164,13 150,44 161,37 193,65 177,55
X600 179,95 215,96 197,91 212,32 254,82 233,57
X800 68,28 81,98 75,13 80,64 96,73 88,64
2714 24,18 29,07 26,58
4707 563,96 676,78 620,42
4708 555,87 667,09 611,52
4766 306,92 368,27 337,59
6130 420,37 504,48 462,42
6132 439,48 527,33 483,40
8302 Imacro M 214,36 257,22 235,79
1672 8,18
4282 73,44
4283 150,79
4288 123,67
4290 84,73
4292 84,55
4296 147,06
4850 24,54
9212 72,37
9225 189,82
9254 125,99
9602 37,43
9619 20,36
9642 21,78
9652 30,14
9667 28,63
9669 35,03
9816 32,72
9817 21,07
9858 32,45
9875 31,30
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