
Scrap and alloy surcharges in North America, Metric Tons 

Valid from 1st of February 2024 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

Scrap 419,19 503,02 461,11 427,57 503,02 461,11
Chromium (Cr) 45,49 54,59 50,04 53,68 64,42 59,05
Nickel (Ni) 152,03 182,43 167,23 179,39 215,27 197,33
Molybdenum (Mo) 438,03 525,64 481,84 516,88 620,26 568,57
Vanadium (V) 172,56 207,08 189,82 203,63 244,35 223,99
Silicon (Si) 12,76 15,32 14,04 15,06 18,07 16,57
Manganese (Mn) 6,91 8,29 7,60 8,15 9,78 8,97

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

010V 35,80 43,00 39,35 42,23 50,68 46,45
047A 1045 8,06 9,60 8,83 9,50 11,33 10,37
123A (4120) 105,00 126,02 115,55 123,90 148,67 136,29
126H 4118 82,16 98,66 90,41 96,94 116,32 106,63
152B 8219 131,87 158,26 145,12 155,67 186,77 171,22
152C 209,13 250,88 229,96 246,75 296,09 271,42
152G / 152Q 8620 203,08 243,68 223,34 239,56 287,54 263,55
156B 469,23 563,09 516,16 553,68 664,44 609,06
157B 4320 mod 745,25 894,30 819,82 879,43 1055,25 967,34
157C 4320 421,53 505,89 463,75 497,44 596,97 547,16
157D 4320 421,53 505,89 463,75 497,44 596,97 547,16
157G 4319 418,74 502,53 460,59 494,08 592,94 543,51
158Q 668,57 802,36 735,46 788,92 946,70 867,81
159X 459,72 551,67 505,70 542,45 650,91 596,68
197A 1296,73 1556,05 1426,3

9
1530,05 1836,11 1683,1

3
225A / 225C 336,11 403,39 369,79 396,67 475,94 436,31
234K 55,67 66,80 61,23 65,74 78,89 72,27
236F 66,80 80,14 73,42 78,80 94,54 86,67
245S 605,99 727,21 666,55 715,02 858,02 786,52
253A 621,15 745,44 683,35 733,06 879,62 806,29
253F 576,43 691,70 634,02 680,18 816,18 748,23
253L 626,24 751,49 688,91 739,01 886,82 812,91
253S 621,83 746,21 684,02 733,73 880,48 807,16
255G 693,14 831,73 762,43 817,81 981,45 899,68
256A 777,79 933,36 855,53 917,82 1101,32 1009,5

7
256G 777,79 933,36 855,53 917,82 1101,32 1009,5

7
275A 505,79 606,95 556,37 596,78 716,17 656,47
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

277L 438,71 526,43 482,57 517,60 621,15 569,42
277Q 438,71 526,43 482,57 517,60 621,15 569,42
280T 43,96 52,79 48,37 51,92 62,29 57,11
297A 1535,13 1842,25 1688,6

9
1811,54 2173,85 1992,6

5
322D 4130 146,65 176,02 161,34 173,04 207,69 190,42
326C 4140 142,52 171,03 156,82 168,25 201,84 185,04
327A 202,32 242,82 222,57 238,69 286,49 262,59
355B 4340 449,07 538,81 493,99 529,88 635,84 582,86
356D 404,15 485,06 444,56 476,90 572,30 524,60
397A 1535,13 1842,25 1688,6

9
1811,54 2173,85 1992,6

5
398Q 634,98 761,95 698,42 749,19 899,10 824,14
420G 385,25 462,22 423,73 454,54 545,43 500,03
453C 652,25 782,68 717,51 769,63 923,57 846,60
455A 799,86 959,85 879,91 943,83 1132,61 1038,2

7
477L 299,92 359,91 329,96 353,96 424,69 389,37
481C 30,33 36,37 33,40 35,80 42,90 39,35
482A 73,42 88,11 80,81 86,67 103,94 95,30
494A 331,12 397,44 364,32 390,81 468,94 429,88
495B 573,17 687,76 630,46 676,34 811,57 744,00
497Q 519,42 623,27 571,34 612,90 735,46 674,23
498A 785,47 942,48 863,97 926,84 1112,17 1019,4

5
499Q 1043,06 1251,72 1147,3

9
1230,89 1477,07 1353,9

3
510A 1053 8,73 10,46 9,60 10,27 12,38 11,33
591A 68,33 81,96 75,15 80,62 96,74 88,68
677L 189,17 226,98 208,08 223,14 267,77 245,51
696R 551,09 661,37 606,28 650,33 780,38 715,40
802F 72,75 87,34 80,04 85,90 103,08 94,44
803 52100 72,75 87,34 80,04 85,90 103,08 94,44
822C 485-3 181,01 217,19 199,05 213,55 256,26 234,85
824B 175,64 210,76 193,20 207,21 248,67 227,94
824Q 178,99 214,89 196,94 211,24 253,47 232,36
825B 211,05 253,28 232,17 249,06 298,87 273,91
826B 287,74 345,22 316,53 339,47 407,42 373,44
827B 341,87 410,20 376,03 403,39 484,01 443,70
831B 485-1 124,77 149,72 137,25 147,23 176,60 161,91
832K 482-2 152,22 182,64 167,48 179,67 215,56 197,61
837R 84,75 101,64 93,19 99,91 119,97 109,99
837S 84,75 101,64 93,19 99,91 119,97 109,99
8420 1018 8,06 9,69 8,93 9,50 11,42 10,46
X200 438,71 526,43 482,57 517,60 621,15 569,42
X300 519,42 623,27 571,34 612,90 735,46 674,23
X500 144,06 172,95 158,55 170,07 204,04 187,06
X600 188,78 226,60 207,69 222,76 267,39 245,03
X800 73,90 88,68 81,29 87,15 104,61 95,88
6098 B16 355,49 426,61 391,01
6137 B7/L7 190,51 228,61 209,61
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

7415 6150 81,87 98,18 90,03
8416 7,39
9064 43,29
9225 204,72
9261 5160 42,52
9604 79,28
9643 21,02
9652 27MnCrB5-2 31,96
9833 29,66
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