
Scrap and alloy surcharges in Asia, Metric Tons 

Valid from 1st of April 2023 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

Scrap 470,50 564,59 517,54 479,91 564,59 517,54
Chromium (Cr) 65,56 78,67 72,11 77,36 92,83 85,10
Nickel (Ni) 287,42 344,90 316,16 339,16 406,99 373,07
Molybdenum (Mo) 981,26 1177,52 1079,3

9
1157,89 1389,47 1273,68

Vanadium (V) 331,64 397,97 364,80 391,33 469,60 430,47
Silicon (Si) 20,67 24,80 22,73 24,39 29,26 26,83
Manganese (Mn) 10,00 12,00 11,00 11,80 14,16 12,98

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

010V 52,00 62,48 57,20 61,43 73,73 67,58
047A 1045 12,21 14,61 13,36 14,32 17,21 15,76
123A (4120) 209,08 250,89 230,03 246,76 296,07 271,46
124Q 486,11 583,40 534,75 573,69 688,37 630,98
126H 4118 159,28 191,20 175,24 188,02 225,61 206,77
146S 508,90 610,70 559,75 600,51 720,57 660,49
152B 8219 269,06 322,89 295,98 317,51 380,95 349,23
152C 409,50 491,40 450,45 483,23 579,84 531,58
152G 8620 400,75 480,92 440,84 472,95 567,53 520,24
157B 4320 mod 1549,18 1859,10 1704,1

4
1828,05 2193,72 2010,88

157C 4320 821,98 986,36 904,17 969,92 1163,91 1066,91
157D 4320 821,98 986,36 904,17 969,92 1163,91 1066,91
157G 4319 818,14 981,75 899,94 965,40 1158,52 1061,92
158Q 1360,39 1632,43 1496,4

1
1605,23 1926,29 1765,76

159B 873,60 1048,36 960,98 1030,87 1237,06 1133,91
159Q 876,87 1052,30 964,54 1034,71 1241,67 1138,24
197A 2455,08 2946,10 2700,5

9
2896,98 3476,34 3186,71

225A / 225C 677,60 813,14 745,37 799,58 959,44 879,56
234K 80,84 96,99 88,92 95,36 114,49 104,97
236F 96,90 116,22 106,51 114,30 137,17 125,73
236Q 134,39 161,30 147,84 158,61 190,33 174,47
236Y 144,48 173,32 158,90 170,43 204,56 187,45
236Z 144,29 173,12 158,71 170,24 204,27 187,26
245S 1112,77 1335,40 1224,0

8
1313,10 1575,71 1444,40
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

248D 707,59 849,09 778,34 834,86 1001,93 918,40
253A 1181,31 1417,49 1299,3

5
1393,94 1672,71 1533,32

253F 1096,14 1315,31 1205,7
2

1293,39 1552,07 1422,68

253L 1190,25 1428,26 1309,2
5

1404,51 1685,40 1544,95

253S 1182,17 1418,64 1300,4
1

1395,00 1673,96 1534,48

254R 1158,62 1390,38 1274,5
5

1367,21 1640,60 1503,91

255G 1308,39 1570,14 1439,3
1

1543,90 1852,75 1698,37

256G 1491,31 1789,60 1640,4
1

1759,80 2111,72 1935,71

258D 1737,88 2085,48 1911,6
8

2050,68 2460,85 2255,81

275A 1003,95 1204,76 1104,3
1

1184,67 1421,62 1303,10

277L 857,93 1029,52 943,78 1012,41 1214,85 1113,63
277Q 857,93 1029,52 943,78 1012,41 1214,85 1113,63
280T 72,58 87,09 79,79 85,55 102,76 94,11
280X 57,58 69,02 63,25 67,87 81,42 74,69
297A 2908,52 3490,28 3199,4

0
3432,12 4118,47 3775,29

322D 4130 287,23 344,71 315,97 338,94 406,71 372,78
326C 4140 275,98 331,16 303,57 325,68 390,76 358,27
327A 395,08 474,10 434,59 466,12 559,36 512,74
355B 4340 868,12 1041,73 954,93 1024,33 1229,27 1126,80
356D 769,59 923,49 846,49 908,11 1089,70 998,86
397A 2908,52 3490,28 3199,4

0
3432,12 4118,47 3775,29

398Q 1290,41 1548,51 1419,5
1

1522,75 1827,28 1675,01

420G 739,51 887,35 813,43 872,55 1047,11 959,83
453C 1244,75 1493,72 1369,2

3
1468,82 1762,59 1615,70

455A 1533,80 1840,54 1687,2
2

1809,88 2171,89 1990,89

472A 466,22 559,46 512,84 550,14 660,20 605,12
477L 593,58 712,30 652,89 700,38 840,53 770,46
481C 53,74 64,50 59,12 63,44 76,13 69,79
482A 129,39 155,34 142,36 152,75 183,31 168,03
494A 674,43 809,29 741,91 795,84 955,02 875,43
495B 1205,63 1446,81 1326,1

7
1422,68 1707,22 1564,95

498A 1489,49 1787,39 1638,4
9

1757,59 2109,12 1933,40

499Q 2244,85 2693,86 2469,3
1

2648,97 3178,73 2913,80

510A 1053 13,17 15,76 14,42 15,48 18,65 17,11
528Q 278,29 333,95 306,07 328,37 394,02 361,25
591A 132,37 158,80 145,63 156,21 187,45 171,78
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

677L 363,46 436,13 399,79 428,82 514,57 471,70
803A 105,36 126,50 115,93 124,39 149,19 136,79
803D 107,57 129,10 118,33 126,89 152,27 139,58
803Q 107,85 129,39 118,62 127,18 152,65 139,96
821L 306,26 367,59 336,93 361,44 433,73 397,58
822C 485-3 348,94 418,73 383,84 411,71 494,09 452,85
824B 323,76 388,45 356,15 382,01 458,43 420,17
824Q 328,66 394,41 361,53 387,78 465,35 426,61
825B 401,04 481,31 441,22 473,23 567,92 520,62
826B 572,82 687,40 630,11 675,87 811,12 743,54
827B 686,25 823,52 754,89 809,77 971,75 890,71
831B 485-1 221,00 265,21 243,11 260,79 312,99 286,94
832K 485-2 260,89 313,09 286,94 307,80 369,42 338,66
837S 123,43 148,04 135,73 145,63 174,76 160,15
X300 1014,72 1217,64 1116,1

3
1197,36 1436,81 1317,04

X500 278,29 333,95 306,07 328,37 394,02 361,25
X600 362,88 435,46 399,22 428,25 513,90 471,02
X800 107,09 128,43 117,76 126,31 151,59 138,90
2714 42,30 50,76 46,53
4707 1215,14 1458,15 1336,6

5
4708 1155,83 1386,92 1271,3

8
4766 674,91 809,87 742,39
6130 911,09 1093,35 1002,2

2
6132 956,46 1147,76 1052,1

1
8302 Imacro M 360,86 433,05 397,00
1672 12,69
4282 122,85
4283 299,34
4288 249,64
4290 142,08
4292 141,88
4296 293,38
4850 44,03
9212 121,22
9225 403,06
9254 237,24
9292 142,36
9602 57,96
9619 31,24
9642 33,55
9652 46,62
9667 44,12
9669 54,22
9816 57,58
9817 36,72
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground

Cold
worked /
Drawn

9858 57,00
9875 54,98
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