
Scrap and alloy surcharges in North America, Metric Tons 

Valid from 1st of August 2023 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

Scrap 364,67 437,61 401,14 371,97 437,61 401,14
Chromium (Cr) 51,99 62,39 57,19 61,35 73,62 67,48
Nickel (Ni) 212,64 255,17 233,91 250,92 301,10 276,01
Molybdenum (Mo) 516,25 619,50 567,87 609,17 731,01 670,09
Vanadium (V) 243,93 292,72 268,33 287,84 345,41 316,62
Silicon (Si) 15,83 19,00 17,41 18,68 22,42 20,55
Manganese (Mn) 7,59 9,11 8,35 8,95 10,74 9,85

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

010V 41,03 49,27 45,15 48,43 58,17 53,30
047A 1045 9,27 11,15 10,21 10,96 13,11 11,99
123A (4120) 122,25 146,70 134,52 144,26 173,11 158,69
126H 4118 95,74 114,94 105,29 112,97 135,64 124,31
152B 8219 176,67 211,99 194,38 208,52 250,21 229,32
152C 264,35 317,28 290,86 311,94 374,42 343,23
152G / 152Q 8620 256,58 307,91 282,25 302,76 363,28 333,02
156B 617,14 740,60 678,87 728,24 873,90 801,02
157B 4320 mod 938,35 1126,08 1032,2

2
1107,34 1328,79 1218,0

7
157C 4320 556,72 668,10 612,45 656,95 788,38 722,62
157D 4320 556,72 668,10 612,45 656,95 788,38 722,62
157G 4319 549,97 659,95 604,96 648,89 778,73 713,81
158Q 864,07 1036,90 950,53 1019,66 1223,60 1121,5

8
159X 592,31 710,81 651,61 698,92 838,77 768,89
197A 1686,82 2024,15 1855,5

3
1990,43 2388,55 2189,4

9
225A / 225C 392,78 471,38 432,03 463,51 556,15 509,88
234K 63,51 76,25 69,88 74,94 89,93 82,43
236F 76,16 91,43 83,84 89,93 107,82 98,92
245S 828,56 994,18 911,37 977,70 1173,20 1075,4

0
253A 828,28 994,00 911,19 977,41 1172,92 1075,1

2
253F 767,30 920,83 844,11 905,47 1086,55 995,96
253L 835,96 1003,18 919,62 986,50 1183,78 1085,1

4
253S 829,03 994,84 911,94 978,26 1173,85 1076,0

6
255G 931,23 1117,46 1024,3

5
1098,91 1318,68 1208,7

9
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

256A 1039,71 1247,58 1143,6
9

1226,78 1472,21 1349,5
0

256G 1039,71 1247,58 1143,6
9

1226,78 1472,21 1349,5
0

275A 656,86 788,19 722,52 775,07 930,11 852,54
277L 537,42 644,87 591,19 634,19 761,02 697,60
277Q 537,42 644,87 591,19 634,19 761,02 697,60
280T 54,80 65,76 60,33 64,73 77,66 71,19
297A 2021,53 2425,83 2223,6

8
2385,46 2862,55 2623,9

6
322D 4130 171,15 205,34 188,19 201,97 242,34 222,11
326C 4140 165,99 199,16 182,57 195,88 235,03 215,45
327A 243,93 292,74 268,29 287,87 345,38 316,62
355B 4340 592,69 711,19 651,98 699,38 839,24 769,27
356D 522,15 626,60 574,42 616,11 739,38 677,75
397A 2021,53 2425,83 2223,6

8
2385,46 2862,55 2623,9

6
398Q 755,40 906,41 830,91 891,33 1069,59 980,51
420G 448,52 538,26 493,39 529,27 635,12 582,20
453C 873,62 1048,33 960,93 1030,81 1236,99 1133,9

5
455A 1061,72 1274,09 1167,8

6
1252,82 1503,41 1378,0

7
477L 351,38 421,64 386,51 414,61 497,51 456,01
481C 39,91 47,87 43,93 47,12 56,49 51,80
482A 96,77 116,16 106,42 114,19 137,05 125,62
494A 398,59 478,22 438,40 470,25 564,30 517,28
495B 693,58 832,31 762,99 818,45 982,19 900,32
497Q 675,78 810,95 743,32 797,46 956,90 877,18
498A 1059,57 1271,46 1165,5

2
1250,29 1500,31 1375,2

6
499Q 1246,73 1496,00 1371,3

2
1471,09 1765,32 1618,2

5
510A 1053 10,02 11,99 10,96 11,80 14,15 13,02
591A 83,18 99,86 91,52 98,17 117,84 108,01
677L 221,36 265,57 243,46 261,17 313,44 287,30
802F 83,28 99,95 91,62 98,27 117,94 108,10
803 52100 83,28 99,95 91,62 98,27 117,94 108,10
822C 485-3 210,77 252,93 231,85 248,71 298,45 273,53
824B 204,03 244,87 224,45 240,75 288,90 264,82
824Q 207,96 249,55 228,76 245,34 294,42 269,88
825B 245,62 294,70 270,16 289,83 347,73 318,78
826B 335,92 403,09 369,55 396,44 475,69 436,06
827B 399,53 479,43 439,43 471,38 565,71 518,59
831B 485-1 150,91 181,08 165,99 178,08 213,67 195,88
832K 482-2 182,29 218,73 200,47 215,08 258,08 236,53
837R 97,05 116,53 106,79 114,57 137,52 125,99
837S 97,05 116,53 106,79 114,57 137,52 125,99
8420 1018 9,18 11,05 10,12 10,87 13,02 11,99
X200 537,42 644,87 591,19 634,19 761,02 697,60
X300 675,78 810,95 743,32 797,46 956,90 877,18

Ovako North America, Inc

Page 2 (3)



Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

X500 167,87 201,40 184,64 198,03 237,66 217,89
X600 220,98 265,10 243,00 260,70 312,88 286,74
X800 84,59 101,54 93,02 99,86 119,81 109,79
6098 B16 429,41 515,31 472,41
6137 B7/L7 229,23 275,03 252,08
7415 6150 101,73 122,06 111,94
8416 7,78
9064 51,15
9225 258,36
9261 5160 48,62
9604 92,74
9643 23,79
9652 27MnCrB5-2 36,44
9833 38,22
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