
Scrap and alloy surcharges in North America, Metric Tons 

Valid from 1st of January 2024 

 

Scrap surcharge, US $/ton

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

Scrap 386,96 464,35 425,65 394,70 464,35 425,65
Chromium (Cr) 45,93 55,11 50,52 54,20 65,04 59,62
Nickel (Ni) 163,16 195,79 179,47 192,53 231,03 211,78
Molybdenum (Mo) 441,14 529,37 485,25 520,54 624,65 572,60
Vanadium (V) 167,97 201,57 184,77 198,21 237,85 218,03
Silicon (Si) 11,76 14,11 12,94 13,88 16,65 15,26
Manganese (Mn) 6,57 7,89 7,23 7,76 9,31 8,53

Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

010V 35,84 42,97 39,45 42,32 50,74 46,48
047A 1045 7,50 8,98 8,24 8,80 10,56 9,72
123A (4120) 105,47 126,49 115,93 124,45 149,27 136,86
126H 4118 82,23 98,62 90,38 96,95 116,40 106,67
152B 8219 135,19 162,23 148,71 159,55 191,40 175,47
152C 215,75 258,91 237,33 254,55 305,48 280,02
152G / 152Q 8620 209,46 251,31 230,39 247,15 296,59 271,87
156B 492,44 590,87 541,61 581,06 697,27 639,12
157B 4320 mod 768,48 922,19 845,33 906,82 1088,22 997,47
157C 4320 442,44 530,96 486,70 522,07 626,52 574,30
157D 4320 442,44 530,96 486,70 522,07 626,52 574,30
157G 4319 438,55 526,24 482,35 517,44 620,97 569,20
158Q 696,43 835,79 766,07 821,81 986,18 904,04
159X 478,73 574,48 526,61 564,85 677,91 621,34
197A 1356,75 1628,07 1492,4

1
1600,94 1921,14 1761,0

4
225A / 225C 338,08 405,67 371,88 398,91 478,73 438,82
234K 55,47 66,58 61,02 65,47 78,52 71,95
236F 66,58 79,91 73,25 78,52 94,27 86,39
245S 645,13 774,22 709,68 761,25 913,58 837,46
253A 654,86 785,79 720,32 772,74 927,28 849,96
253F 607,35 728,84 668,10 716,71 860,06 788,38
253L 660,51 792,55 726,53 779,40 935,25 857,28
253S 655,51 786,53 720,97 773,48 928,12 850,80
255G 732,83 879,41 806,16 864,78 1037,75 951,27
256A 820,61 984,69 902,65 968,30 1161,93 1065,1

6
256G 820,61 984,69 902,65 968,30 1161,93 1065,1

6
275A 525,40 630,50 578,00 620,04 744,03 681,99
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

277L 445,40 534,48 489,94 525,59 630,69 578,19
277Q 445,40 534,48 489,94 525,59 630,69 578,19
280T 42,69 51,21 46,95 50,37 60,47 55,37
297A 1604,09 1924,85 1764,4

7
1892,81 2271,35 2082,0

8
322D 4130 147,32 176,77 162,05 173,81 208,62 191,22
326C 4140 143,06 171,68 157,33 168,81 202,51 185,66
327A 205,57 246,68 226,13 242,52 291,04 266,78
355B 4340 469,57 563,46 516,51 554,02 664,86 609,48
356D 421,23 505,50 463,36 497,07 596,52 546,79
397A 1604,09 1924,85 1764,4

7
1892,81 2271,35 2082,0

8
398Q 637,73 765,23 701,43 752,46 903,02 827,74
420G 387,90 465,40 426,60 457,71 549,20 503,46
453C 688,66 826,44 757,55 812,65 975,16 893,95
455A 841,72 1010,07 925,89 993,31 1191,93 1092,5

7
477L 299,74 359,65 329,65 353,63 424,38 389,01
481C 29,17 35,00 32,04 34,45 41,30 37,87
482A 73,99 88,80 81,39 87,32 104,82 96,02
494A 331,32 397,53 364,38 390,95 469,10 430,03
495B 580,78 696,99 638,93 685,32 822,46 753,94
497Q 538,92 646,71 592,82 635,97 763,11 699,49
498A 831,63 998,03 914,78 981,36 1177,58 1079,5

1
499Q 1047,75 1257,30 1152,4

8
1236,38 1483,61 1360,0

0
510A 1053 8,15 9,82 8,98 9,63 11,57 10,65
591A 67,69 81,21 74,45 79,82 95,84 87,78
677L 188,25 225,94 207,14 222,14 266,59 244,37
802F 73,06 87,69 80,38 86,21 103,43 94,82
803 52100 73,06 87,69 80,38 86,21 103,43 94,82
822C 485-3 181,77 218,16 200,01 214,55 257,42 235,94
824B 176,68 211,96 194,27 208,44 250,11 229,27
824Q 180,10 216,13 198,07 212,51 255,02 233,72
825B 212,14 254,65 233,35 250,39 300,48 275,39
826B 289,37 347,24 318,35 341,50 409,75 375,58
827B 343,54 412,25 377,89 405,40 486,51 445,95
831B 485-1 126,40 151,68 138,99 149,08 178,90 163,99
832K 482-2 153,81 184,55 169,18 181,49 217,79 199,64
837R 84,36 101,21 92,78 99,54 119,45 109,45
837S 84,36 101,21 92,78 99,54 119,45 109,45
8420 1018 7,59 9,07 8,33 8,98 10,74 9,82
X200 445,40 534,48 489,94 525,59 630,69 578,19
X300 538,92 646,71 592,82 635,97 763,11 699,49
X500 144,64 173,53 159,08 170,66 204,83 187,79
X600 187,98 225,57 206,77 221,87 266,22 244,00
X800 74,17 88,99 81,58 87,51 105,01 96,21
6098 B16 355,86 427,06 391,51
6137 B7/L7 193,35 232,05 212,70
7415 6150 80,84 97,04 88,89
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Alloy surcharge, US $/ton

Grade SAE

Bar

Hot Rolled Peeled /
Ground Drawn

Tube & Ring

Hot rolled

Tube

Peeled /
Ground Drawn

8416 6,85
9064 41,30
9225 211,22
9261 5160 42,32
9604 78,99
9643 20,37
9652 27MnCrB5-2 31,48
9833 28,34
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